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c a l e f a c c i ó n  i n f r a r r o j a

I N S T R U C T I V O  C U I D A D O S  P I S O  R A D I A N T E  E L E C T R I C O
P A R A  P I S O S  C E R Á M I C O S O  P O R C E L A N A T O S .

• Al finalizar la instalación de las mallas radiantes se deben hacer todas las pruebas de 
funcionamiento, por cada ambiente, del piso radiante y su respectivo termostato. 

• Se deberá firmar un Acta de Entrega de Conformidad. La persona responsable de firmar el acta de 
entrega la deberá designar el cliente o el responsable de la obra que indique el cliente.

• Al finalizar las pruebas se entregará copia de este instructivo al responsable, quien deberá firmar 
una copia.

• Las mallas radiantes se deberán cubrir completamente con un mortero nivelador o lechada (7 mm 
a 10mm) con la finalidad de que estas queden protegidas ante posibles cortes o daño antes, 
durante y después de la colocación del piso final.

• Este mortero o lechada debe ser el mismo que se use para pegar el piso final en una consistencia 
más acuosa o liviana.

• Esta capa de mortero servirá además para proteger las  baldosas  ante posteriores problemas 
como soplarse o levantarse y se necesite retirar o cambiar alguna de ellas. 

• Con esta protección se evitará dañar el cable (resistencia). 

• Cualquier daño o corte en la resistencia implicará que toda la malla deje de funcionar.
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